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Cabeza de martillo de cromo alta para trituradora minera
Tamaño: de acuerdo con la solicitud de dibujo de diseño de los clientes
Dimensión: Dia. 20-160
OEM con dibujo de diseño en diferentes moldes.
La vida útil es 2-4 veces mayor que el material tradicional (como el acero con alto contenido de
manganeso)
Composición química:

La composición química del martillo de cromo alto

Composición C Mn Cr Mo Si Cu P S

Proporción(%) 2-3.2 0.8-1.5 18-26 0.7-1.0 0.3-0.8 0.8-1.2 ≤0.08 ≤0.04

Solicitud:
Ampliamente aplicable a la industria minera, industria metalúrgica, industria de la construcción,
industria de construcción de carreteras, industria química e industria de silicato para triturar
mineral duro y mediano y roca, como mineral de hierro, piedra caliza, mineral de cobre, cuarzo,
granito, arenisca, etc.
Los productos muestran:
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Cabeza de martillo de acero de alto manganeso
Tamaño: de acuerdo con la solicitud de dibujo de diseño de los clientes
OEM con dibujo de diseño en diferentes moldes.
Composición química:
Code Elem. C Mn Si Cr Mo P S

ZGMn13-1 1.0-1.45 11.0-14.0 0.30-1.0 - - ≤0.09 ≤0.04

ZGMn13-2 0.90-1.35 11.0-14.0 0.30-1.0 - - ≤0.09 ≤0.04

ZGMn13-3 0.9-1.35 11.0-14.0 0.30-0.8 - - ≤0.09 ≤0.04

ZGMn13-4 0.9-1.30 11.0-14.0 0.30-0.8 1.50-2.0 0.90-1.2 ≤0.09 ≤0.04

Solicitud:
Ampliamente aplicable a la industria minera, industria metalúrgica, industria de la construcción,
industria de construcción de carreteras, industria química e industria de silicato para triturar
mineral duro y mediano y roca, como mineral de hierro, piedra caliza, mineral de cobre, cuarzo,
granito, arenisca, etc.
Los productos muestran:
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